Protokol o zkousce

Zakazka : PR2024804 Datum vystavenf 19,3.2020
Zéakaznik : Technicka sprava komunikaci hl. m. Laboratof - ALS Czech Republic, s.r.o.
Prahy, a.s.
Kontakt Ing. Josef Pénkava Kontakt © Zakaznicky servis
Adresa Réasnovka 770/8 Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlyso&any
110 00 Praha 1 - Staré Mésto Ceska 190 00 Ceska Republika
republika
E-mail . josef.penkava@tsk-praha.cz E-mail customer.support@alsglobal.com
Telefon | —— Telefon © +420 226 226 228
Projekt MK Do Horoméfic Stranka 123
Cislo objednavky A/0045/20/42 Datum pfijeti vzorkdl @ 11,3,2020
Cislo nabidky P
Misto odbé&ru Do Horoméfic, PS v trovni SVO Datum zkousky . 13.3.2020 - 19.3.2020
620007
Vzorkoval . zékaznik Ing. P&nkava Urover fizent Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupl
Poznamky

Bez plsemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykajl pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkousce v &asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik" pak plati, Ze vysledky se vztahujl ke vzorku, jak byl
pfijat.
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Datum vystaveni + 19.3.2020

Stranka 1223

Zakazka + PR2024804

Zakaznik : Technicka sprava komunikac! hl. m. Prahy, a.s. ALS
Vysledky zkousek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1
Matrice: PRUMYSLOVA PEVNA LATKA Nazev vzorku | yyvrt . 1 obrusna
vrstva ¢, vzorku 470
Identifikace vzorku PR2024804-001
Datum odbéru/Gas odbéru 9.3.2020

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM

fyzikalni parametry

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI = 0.10 % 99.8 £6.0%
polycyklicke aromatické uhlovodiky (PAU) : L TSR
suma 16 PAU S-PAHCALO3 . 3.20 mg/kg sus. 3.48 —

%
acenaften S-PAHGMS03 | 0.20 mag/kg <0.20 -
acenaftylen S-PAHGMS03 | 0.20 maikg <0.20 —
anthracen S-PAHGMS03  0.20 malkg <0.20 -

. benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 ma/kg 0.26 +30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 | mg/kg | 0.27 +30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 = 0.20 | mg/kg | 0.38 +30.0%
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 | 020 maglkg § 0.27 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mgkg | <0.20 =
chrysen S-PAHGMS03 | 0.20 mglkg 0.45 £30,0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 =
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 ma/kg 0.65 £30.0% |
fluoranthen S-PAHGMS03 020 mg/kg 0.60 +30.0%
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 =
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMSO03 | 0.20 ma/kg <0.20 o
naftalen S-PAHGMS03 | 0.20 mag/kg <0.20 —
pyren S-PAHGMS03 ' 0.20 mag/kg 0.57 +30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1
Matrice: PRUMYSLOVA PEVNA LATKA Nazev vzorku vyvrt &. 1 loZna

| vrstva €. vzorku 470
Identifikace vzorku = PR2024804-002
Datum odbéru/Gas odbéru | 9.3.2020

Parametr Metoda | LOQ Jednotka Vysledek NM

fyzikalni parametry
. suslna pfi 105 °C S-DRY-GRC! ' 0.10

polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU)

e

+6.0% |

suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 =
acenaften ' S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 0.47 +£30,0%
acenaftylen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg <0.20 —
anthracen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg | 0.71 +30,0%
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 1.73 +30,0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 | 0,20 mag/kg 2.05 +30,0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.83 130,0%
[ benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg 1.63 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0,20 mg/kg 0.76 +30.0% ;
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mglkg 2,15 +30.0%
dibenzo(ah)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mgr‘kg- 0.40 £30.0%
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mgika 3.1 +30,0%
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 malkg 461 £30.0%
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.52 £30,0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMSD3 | 0,20 mg/kg 1.65 £ 30.0%
naftalen S-PAHGMSO03 : 0.20 mg/kg 0.30 £30.0%
pyren S-PAHGMS03 | 0.20 . maglkg 4.83 +30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha ¢&. 1
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Datum vystaveni + 19.3.2020

Stranka 1323
Zakazka - PR2024804
Zakaznik . Technicka spréava komunikaci hl, m. Prahy, a.s.

ALS

Pokud zékaznik neuvede datum afmebo Cas odbéru vzorku. laboratof jo 2z procesnich divodu urdi sama, jsou pak rovny datu amebo Casu prijeti vzorkd
a jsou uvedeny v zdvorkdeh. Pokud je Cas vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zékaznik uvedl pouze datum a neuvedi Cas vzorkovani. " Negjistota je

roz$ifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem razéifeni k = 2,
Vysvétlivky: 1LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota mé&feni NM nezahrnuje nejistatu vzarkovani,

Poznamky k limitim
_Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pi‘l?oha ¢.1

suma 16 PAU | Limity sumy polyaromatickych uhlovodikl (PAU) dle pfilohy &. 1, tabulky &. 1 vyhlasky &. 130/2019 Sb.:
[ hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tildy ZAS-T1
i[ | 12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
| | 256 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg sus. = znovuziskané asfaltova smés tfidy ZAS-T3
| | hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskand asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Prehled zkusebnich metod

|- Analytfcké metody | Popis métody

Mls!o_pmvedani zkopusky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceskéa Republika 190 00 e — N ]

| S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (ESN 1SO 11465, GSN EN 12880, GSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (GSN 1SO 11465, GSN EN |
I ~ |12880, CSN EN 14346, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypodtem z namafenych hodnot.

S-PAHCAL03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, €SN EN 15527, 1SO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, prlprava

vzorku dle CZ_SOP_DO06_03 P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatiinich organickych latek metodou
| S plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcei a vypoget sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.
S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, 1SO 18287, ISO 10382, &SN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
]plynove chromatografe s MS nebo MS/MS detekei a vypotet sum semlvolatllnlch organlckych latek 2 namerenych hodnot

Symbol “* u metody zna&l neakreditovanou zkou$ku laboratofe nebo sEdodavatele. _\7 pi‘(;;adé,. _2e-

Pf/pravne metody |Popls metody |
Misto proveden! zkoudky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysodany Ceské Republika 190 00 - i
[ S PPCRYO |Kryogennl drceni vzorku dle |ntern|ho predpisu

laboratof pouzila pro

neakreditovanou nebo nestandardnl matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vyddva neakreditované vysledky, je tato
skute¢nost uvedena na titulnl strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je

misto provedenl zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
ZpUsob vypottu sumaénich parametrl je k dispozici na vyzadan| v zakaznickém servisu.
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